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ALUNiT -Zn O KARlŞIMLARI ÜZERİNE SULU ÇÖZELTiLERDEN ASİDİK 
BOY ALARIN ADSORPSİYONU 

Mahmut ÖZACAR, İ.Ayhan ŞENGİL ve Murat TEKER 

Özet- Alunit-ZnO karışımı üzerine Asit Mavi 40 ve Asit 
Sarı 17 nin adsorpsiyonları araştırıln1ış ve Alunit-ZnO 
nun perforınansı granül aktif karbona karşı 
değerlendirilmiştir. Alunit-ZnO oranları, pH, temas süresi 
ve başlangıç boya konsantrasyonunun etkisi incelenmiştir. 
Maksimum boya giderme alunit-ZnO için pH 6 da ve aktif 
karbon için pH 1 de olmuştur. 45 dakikadan az bir sürede 
%95 lik denge değerine ulaşılmıştır. Asit Mavi 40 ve Asit 
San 17 nin alunit-ZnO ile adsorpsiyonu için sırasıyla 99 
ve 95.7 mg boya/g adsorban gibi oldukça yüksek 
adsorpsiyon kapasiteleri gözlenmiştir. Asit Mavi 40 ve 
Asü Sarı 17 nin aktif karbon ile adsorpsiyonu için 
adsorpsiyon kapasiteleri sırasıyla 33 ve 95.5 mg boya!g 
adsorbandır. Adsorpsiyon kapasitesi temelinde 
karşılaştırıldığında alunit-ZnO nun daha etkili olduğu 
görülmüştür. Langmuir ve Freundlich izotermleri için 
adsorpsiyon parametreleri belirlenmiş ve tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler - Alunit, adsorpsiyon, asit boya, 
teksti 1 atıksuyu, çinko oksit. 

Absract - The adsorption of Acid Blue 40 and Acid 
Y ellow 17 on Alunite-Zn O mixture have been 
investigated and its performance was evaluated against 
that of granular activated carbon. The effects of contact 
time, alunite-ZnO mixture ratios, pH and initial dye 
concentration were studied. Maximum dye removal was 
noted at pH 6 for alunite-ZnO and at pH 1 for granular 
activated carbon. The time to reach 95% equilibrium 
value w as ach ieved in le ss than 4 5 min. High adsorptive 
capacities were observed for the adsorption of acid dyes, 
99 and 95.7 mg dye per g alunite-ZnO for Acid Blue 40 
and Acid Y ellow 17, respectively. The equilibrium 
saturation adsorption capacities were 33 and 95.5 mg dye 
per g granular activated carbon for Acid Blue 40 and 
Acid Yellow 17, respectively. Based on the adsorption 
capacity only, it was generally shown that alunite-ZnO 
more effective compared to granular activated carbon. 
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Adsorption parameters for Langmuir and Freundlich 
isotherıns were determined and discussed. 

Keywords: Alunite, adsorption, acid dye, textile 
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I. GİRİŞ 

Tekstil, deri, plastik, kağıt, gıda ve kozmetik gibi bir çok 
endüstri ürünlerini renklendirmek için boyalar ve 
pigmentler kullanmaktadır. Bu endüstrilerin renkli 
atıksuları, ışık geçişini azaltınası ve oldukça toksik metal 
kompleks boyalar içermeleri nedeniyle nehirler ve 
göllerdeki su yaşamı için zararlıdırlar [ 1]. Kullanılan 
boyaların çoğu fotodegradasyon, biyodegradasyon ve 
oksitleyici arniliere karşı kararlıdırlar. Bu nedenle alıcı su 
ortamıarına deşarj edilmeden önce böyle renkli 
atıksulardan kirleticilerin giderilmesi gerekir [2]. 

Tekstil atıksularından rengin giderilmesi için hem 
biyolojik hem de fizikokimyasal metodlar kullanılmıştır. 
Biyolojik metodlar, boyaların çoğunun biyodegrade 
olmayan yapılarından dolayı çok başarılı olamamıştır [ 1]. 
Adsorpsiyon, kimyasal oksidasyon, flotasyon, 
koagülasyon/flokülasyon, membran fıltrasyonu ve 
elektrokirnyasal arıtım başarıyla uygulanmış 
fizikokimyasal metodlardır. Bu metodlardan adsorpsiyon, 
değişik adsorbanlar kullanarak b oyaların giderilmesi için 
etkili ve ekonomik açıdan ucuz bir proses olarak 
bulunmuştur [ 1-4]. 

Alunit yapısında Alı03, Si02 ve diğer metal oksitleri 
bulunduran bir mineraldir. Yapısında içerdiği oksit 
bileşiklerinin aktifleştirilmesiyle bir çok adsorban 
geliştirilmiştir [ 5-8]. Aktif Al203-Zn0 karışımından 
yapılmış adsorbanlar 14-32 m2/g yüzey alanma sahip olup 
{9], Al203-Zn0 oranları değiştikçe yüzey alanları 
değişmektedir [7]. 

Bu çalışmada, tekstil atıksularından boyaların giderilmesi 
için Kütahya-Şaphane' den temin edilen alunitin 
adsorpsiyon kapasitesi incelenmiştir. Alunitin 
performansı granül aktif karbona karşı değerlendirilmiştir. 
Çalışmalar iki asidik boyadan hazırlanan sentetik boya 
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atıksularıyla laboratuvarda kesikli sistemle yapılmıştır. 
Boya-adsorhan sistemlerinin hepsi için pH, temas süresi 
ve izoterm çalışmaları yapılmıştır. Langınuir ve 
Freundlich izotennlerinin uygulanabilirliği test edilmiştir. 

II. MATERYAL VE METOT 

ll.l. Adsorbanların Hazırlanması 

Çalışmalarda kullanılan alunit cevheri, Dostel Aluminyum 
Sülfat A.Ş. nin Şaphane'deki fabrikasının stoklarından 
temin edilmiştir. Kırılıp, öğütüldükten sonra, ASTM 

standart elekleri kullanılarak -90 J.lm tane boyutuna 
elenmiştir. Alunit cevherinin analizi kimyasal yöntemle 
yapılmış ve bileşimi Tablo 1 de verilmiştir. 

Tablo l. Alunit cevherinin kimyasal bileşimi (%) [lO] 

Alı03 SiO_ı_ SO ı Kı O Feı03 CaO-M_gO Hı O 
22.98 44.56 18.03 4.66 0.61 0.16 9.00 

Alunitteki aluminyumun liç edilmesi için 1 L hacim.Ji 
paslanmaz çelik reaktör kullanılmıştır. Reaktör, manyetik 
karıştırıcılı bir ısıtıcı ile ısıtılırken sürekli olarak sabit 
hızda (900 rpm) karıştırılmıştır. Reaktördeki reaksiyon 
karışımının sıcaklığı çözünürleştirme süresince + 5 K 
sapma ile sabit tutulmuştur. Liç işleminden sonra alınan 
örneklerde EDTA ile kompleksometrik titrasyonla Alı03 
tayinleri yapılmıştır [l l]. Aluminyum un Iiçinden sonra 
karışım 3 L lik bebere alınıp, hesaplanan ZnO miktarını 
içerecek şekilde hazırlanan ZnS04. 7H20 çözeltisi liç 
karışırnma ilave edilmiştir. Oluşan yeni karışım, bir pH 
metre yardımıyla 

HCl çözeltisi ile nötralleştirilerek pH 7 .O de 
çöktürülmüştür. Çöken karış un fıltre edildikten sonra, 

so;- ve cr iyonları tamamen gidinceye kadar destile su 

ile yıkanmıştır. Yıkanını ş adsorban karışımlarının suları 
vakum altında tamammen uzaklaştırıldıktan sonra, 378 K 

deki etüvde 24 saat kurutulmuştur. Kuruyan karışımlar 
523 K de 3 saat kalsine edilmiştir. Ayrıca karşılaştınnak 
için deneylerde granül aktifkarbon da kullanılmıştır. 

11.2. Adsorpsiyon Deneylerinin Y apılışı 

Çalışmada Asit Mavi 40, antrakinon boya, ve Asit San 
17, monoazo boya, kullanılmıştır. Boyalar ticari saflıkta 
olup, ayrıca bir safiaştırma yapılmadan kullanılmıştır. 
Sentetik boya atıksuları 75 mg!L konsantrasyonlarmda bu 
iki boyanın destile suda çözülmesiyle hazırlanmıştır. 
Adsorpsiyon deney leri, 100 mL boya çözeltisine ı g 
adsorban ilavesi yapılarak, 250 mL lik kapaklı erlenlerde 
ve 200 rpm sabit hızla çalkalanan bir shaker ile 
yapılmıştır. Adsorpsiyon deneylerinin sonunda renk 

ölçümleri yapılmadan önce boya çözeltileri 1.25 J.lm carr. 
fiber filtrelerden filtre edilerek adsorbanlardan ayrılmıştır 
Bütün renk ölçümleri absorbans modunda ve görünür 
bölgede işletilen bir spektrofotometre ile yapılmıştır 
Ölçümler, her boya için maksimum absorbansın olduğu 
Asit Mavi 40 için 614 nın ve Asit San 17 için 435 mn. 

dalga boylarında yapılmıştır. 

III. DENEY SONUÇLARI VE DEGERLENDİRME 

111.1. Adsorban Karışımlarının Hazırlanması 

Alunitten, Al203 ün liç edilmesi için önceki çalışmalardc 
elde edilen optimum şartlar Tablo 2 de verilmiştir [10, 12. 
13 ]. 

Liç edilen Al203 e liç işlemini müteakip ZnS04 ilave 
edilerek, alunit-ZnO karışımı adsorbanlar hazırlanmıştır. 
Hazırlanan farklı adsorbanlar ve bu adsorbanlardak 
alunit, ZnS04 ve ZnO miktarı ve bunların yüzdeleri Tablc 
3 de verilmiştir. 

Tablo 2. Alunitten, A1ı03 ün liç edilmesi için optimum şartlar 

K/S oranı Tane boyutu NaOH Kalsin as. 
(gl mL} (um) der. (Ml sıcak. (K) 
15/100 -90 9 973 

Alunit Tablo 2 de verilen şartlarda liç edillerek, Tablo 3 
de verilen karışım oranlarında adsorbanlar hazırlanmıştır. 

III.2. Adsorban Seçimi 

75 mg!L boya konsantrasyonuna sahip sentetik tekstil 
atıksularına karışım oranları Tablo 3 de verilen farklı 
bileşimlerdeki actsorbanların 1 g ı ilave edilerek, 
adsorpsiyon çalışmaları yapılmış ve sonuçlar Şekil 1 de 
verilmiştir. 
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Kalsinas. Reaks. Reaks. %Alı03 
sür. (Dak) sıcak. (K) sür.(Qak) M_ırlıkça 

120 383 60 76.77 

Şekil 1 den görülebileceği gibi %30 Alı03 ve %70 ZnO 
içeren adsorban hem Asit Mavi 40 (AM 40) hem de Asiı 
Sarı 17 (AS 17) için en yüksek adsorpsiyon kapasitesint 
sahiptir. Söz konusu karışım oranına sahip adsorbanın 1 
gramı 73.90 mg AM 40 ve 58.73 mg AS 1� 
adsorp I arnıştır. 
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Tablo 3. Değişik adsorbanlardaki Alunit> ZnS04 miktarları ve bunların 
yüzdeleri [14] 40 

Karısım miktarları ( g) Karısım oranları (%) 
Alunit 
miktarı 

25.5755 

51.1509 

ı 53.4527 

157.8772 

ı 50.0000 

150.0000 

150.0000 

75 

60 

öi) 45 
Ôb 
6 

..._, 

V 30 cr 

ıs 

o 

Zn O 

ZnS04. 7Hı0 miktarı 

335.7048 

318.0361 

247.3614 

119.4314 

44.4115 

11.5141 

5.4540 

20 40 

Alunit 1 ZnO Alı03/ ZnO 

21.21/7 8. 7 9 

36.24/63.76 

68.67/31.33 

75.95/24.05 

83.33/16.67 

93.75/06.25 

96.75/03.23 

O Asit Mavi 40 
A Asit Sarı 17 

60 80 

5195 

10/90 

30/70 

50150 

70/30 

90/10 

95105 

100 

%Zn0/AI203 

Şekil 1. Farklı bileşimdeki actsorbanların adsorpsiyon kapasiteleri 
(doz: I g/100 mL, Kar. süresi: 30 dak., pH: 6, Kons.: 75 mg!L) 

111.3. pH nın Etkisi 

75 mg/L konsantrasyonuna sahip AM 4 0  ve AS 17 
çözeltisinin hem alunit-ZnO hem de granül aktif karbon 
(GAK) ile adsorpsiyonuna pH nın etkisini incelemek için, 
başlangıç pH sı 0.5 den 10 a kadar olan bir seri çalışma 
yapılmış ve sonuçları Şekil2 de verilmiştir. 

Şekil 2 den görülebileceği gibi her iki boyanın da en iyi 
adsorpsiyonu alunite-Zn O için pH 6 da ve GAK için pH 
1 de olmuştur. Asidik boyaların adsorpsiyonlarının asidik 
pH larda daha iyi olması beklenen bir sonuç olup, 
literatürde daha önce yapılan çalışmalarda da bu durum 
belirtilmiştir [ı, 3, ı 5, ı 6]. 

İyonik boyalar çözünmeye bağlı olarak çözeltiye renkli 
boya anyonları/katyonları verirler. Bu yüklü boya 
gruplarının adsorban yüzeyi üzerine adsorpsiyonu, 
özellikle adsorbanın yüzey yüküyle etkilenmektedir. 
Adsorbanın yüzey yükü de çözelti pH sıyla 
etkilenmektedir [ 1]. Asidik boyalar anyonik fonksiyonel 
gruplar içermektedir. 

Alunit-ZnO adsorbanının ana bileşenleri büyük ölçüde Si, 
Al ve Zn dan oluşan metal oksitlerdir. Bu metal oksitler, 
çözeltide metal hidroksit kompleksleri oluşturmaktadır ve 
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Şekil 2. Asidik boyaların adsorpsiyonla giderilmesine pH nın etkisi 
(doz: lg/100 mL, Kar. stiresi: 3 0  dak., Kons.: 75 mg!L) 

daha sonra çözelti katı yüzeyinde bu kompleksierin asidik 
veya bazik ayrışmasıyla yüzey üzerinde pozitif veya 
negatif yük gelişimine neden olmaktadır [3]. Metal oksit 
yüzeylerin, hidroksit kompleksleri düşük çözelti pH 
larında pozitif o larak yüklenmekte ve boya anyonlarının 
adsorpsiyonu için uygun o lmaktadır [ 17]. Düşük pH 
larda, pozitif yilldü oksit yüzey lerinde boya anyonlannın 
adsorpsiyonu aşağıdaki gibi olmaktadır: 

� M+ +Boya· < > � M-Boya 

(1) 

(2) 

Diğer taraftan, yüksek pH larda adsorpsiyonun azalması, 
OH- iyonlarının bol olması ve sonuç olarak negatif yüklü 
yüzey ve anyonik boya molekülleri arasındaki iyonik 
itmeden dolayı olabilir. 

111.4. Karıştırma Süresinin Etkisi 

Adsorpsiyon izoteıınleri denge şartları ·altında 
belirlenmektedir. Bu nedenle adsorpsiyon çalışmalarında 
karıştırına siliesi önemli bir parametredir. Bu durumu 
aydınlatmak için dengeye ulaşılıncaya kadar farkh 
karıştııma sürelerinde adsorpsiyon çalışmaları yapılmış ve 
sonuçlar Şekil3 te verilmiştir. 

Şekil 3 den, boya-adsorhan kombinasyonlarının herbirinin 
dengeye ulaşması için gerekli olan süreler görülmektedir. 
Çözeltide kalan boyanın konsantrasyonu süre ile 
azalmakta ve artık çözeltiden daha fazla boyanın 
giderilmediği bir süreye ulaşılmaktadır. Bu noktada, 
adsorban üzerine adsorplanan boyanın miktarı ile 
adsorbandan desorplanan boyanın miktarı dinamik bir 
dengeye gelmektedir. Dengeye ulaşmak için gerekli olan 
süre denge süresi olarak adlandırılır ve denge süresinde 
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adsorplanan boyanın miktan, belirli işletme şartları 
altında belirli bir adsorbanın maksimum boya adsorplama 
kapasitesini ifade eder [ı]. 

40 

32 

� 24 
On 
5 
r;; ı6 

8 

O AM 40 • Alunit/ZnO 
A AS 17 - Alunit/ZnO 

-e- AM 40 • GAK 
__.,__AS 17 - GAK 

O T----.----�----�--�----

o 10 20 30 40 50 
Karıştırma süresi (da kika) 

Şekil 3. Adsorpsiyonla asidik boyaların giderilmesine karıştırma 
süresinin etkisi (doz: lg/I 00 mL, alunit-ZnO için pH 6 ve 
GAK için pH 1, Kons.: 75 mg/L) 

Alunit-ZnO adsorbanı, o/o99 luk boya gidermeyle 45 
dakikalık bir sürede dengeye gelmektedir . Benzer şekilde 
GAK da %97 boya gidererek 45 dakikada dengeye 
u�aşmıştır. Böyle kısa sürelerde yüksek oranda boya 
gıderıne sağlanması, boya gruplarının kemisorpsiyon 
yönünde yüksek affınitesine işaret etmektedir [18]. 

IILS. Adsorpsiyon İzotermleri 

Sistem dengede iken boyanın adsorban ve çözelti 
arasındaki dağılımı, boya için adsorbanın kapasitesini 
belirlemede önemlidir [ 19]. Bu neden1e adsorpsiyon 
izotermleri değişik adsorban-boya sistemleri için 
belirlenmiş ve Şekil 4 de verilmiştir. Şekil 4 alunit-ZnO 
ve GAK üzerine adsorplanan iki boyanın doygunluk 
eğrilerini göstermektedir. AM 40 ın GAK üzerine 
adsorpsiyonunda çalışılan pH da (pH 1) 75 mg!L den 
daha fazla konsantrasyonlarda çölane meydana 
geldiğinden, daha yüksek konsantrasyonlarda 
çalışılamamıştır. İzotermler düşük Ce ve qe değerleri için 
başlangıçta keskin bir artış gösteıınektedir. Hemen hemen 
bütün eğrilerde sonunda bir düzlüğe ulaşılmıştır ki, bu 
adsorbanın artık doyduğunu gösterınektedir. İzotermlerin 
eğilmesindeki azalma, qe deki küçük bir artış için Ce 
değerlerinin önemli ölçüde attınasından dolayı tek 
tabakalı olmaya yönelmiştir. Bu durum adsorpsiyon 
prosesinin sonunda elde edilebilir aktif bölgelerin 
azlığından ve/veya yüzey bölgelerinin boya 
molekülleriyle kısmen kaplanması nedeniyle artık 
adsorpsiyonun zorlaşmasından dolayıdır [20]. 
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Şekil 4. Alunit-ZnO ve aktif körnUr üzerine boyaların adsorpsiyon 
izotermleri (doz: lg/100 mL, Kar. süresi: 30 dak.,) 

• 

Izotenn verilerinin analizi, sonuçları doğru şekilde 
gösteren bir eşitlik geliştirmek için önemlidir [19]. Bir 
çok izoterm eşitliği mevcut olup, bu çalışmada sonuçların 
doğru ifade edilmesine en iyi uyan Langınuir ve 
Freundlich izotennleri kullanılmıştır. Langmuir izoteımi 
ylize

.� d�ıeı:ıinde göç etmeyen adsorbat ile adsorpsiyon 
enerJılerı unıfoım olan sınırlı sayıda adsorpsiyon bölo-esi 
içeren bir yüzey üzerine adsorpsiyonun tek tabakalı 
olduğunu varsayar [ı]. Lineer Langn1uir izotenni eşitlik 
(3) de gösterilmiştir. 

ı ı ı ı 
- =-+ - -
qe Q bQ ce 

(3) 

Freundlich izoternıi ise yüzeyin kaplanmasının bir 
fonksiyonu olarak Langmuir eşitliğindeki enerji teriminin 
değiştiğini ve böylece yüzey enerjisinin heterojen 
olduğunu varsayar [ 1]. Lineer Freundlich izotermi eşitlik 
( 4) ile verilmiştir. 

ı 
logqe = logKF + -logCe 

n (4) 

Burada qe: adsorbanın birim ağırlığı başına adsorplanan 
boyanın miktarı, mg/g; Ce: adsorpsiyonda dengeye 
ulaşıldığında çözeltide kalan boyanın konsantrasyonu, 
mg/L; Q: yüzeyde oluşan tek tabaka tamamlandığında 
actsorbanın birim ağırlığında adsorplanan boyanın miktarı, 
mg/g; b: enerjiyle ilişkili bir sabit veya net entalpi; KF ve 
n Freundlich sabitleridir. 

AM 40 ve AS 1 7  nin Alunit-ZnO ve aktif kömür üzerine 
adsorpsiyonuna ait verilerin lineer Langmuir izotermleri 
Şekil 5 ve lineer Freundlich izotermleri Şekil 6 da 
verilmiştir. 
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Şekil 5. Alunit-ZnO ve GAK Uzerine boyaların adsorpsiyonu için lineer 
Langmuir izotermleri 

2 O AM 40 - Alunit/ZnO 
AAS 17 -Alunit/ZnO 
eAM 40-GAK 

1,8 •As 17 - GAK 

� ı ,6 
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log Ce 
ı 

Şekil 6. Alunit-ZnO ve GAK üzerine boyaların adsorpsiyonu için lineer 
Freundlich izotermleri 

Actsorbanlar üzerine boyaların adsorpsiyonu için lineer 
izoterm modellerinin sabitleri Tablo 4 de verilmiştir. 

Tablo 4 Langmuir ve Freundlich izoterm sabitleri 

Langmuir sabitleri Freundlich sabitleri 
Boya Adsorban o b KF n 

AM40 
Alunit-ZnO 81.298 6.150 70.995 2.322 

Ak'tif kömür 81.890 0.067 5.690 1.227 

AS 17 
Alunit-Znü 133.946 0.341 31.665 1.617 

Aktifkömür 245.254 0.066 15.435 1.170 

Tablo 4 deki lineer izotenn sabitleri incelendiğinde; 
adsorpsiyon prosesinin, her iki boyanın iki adsorban 
içinde, hem Langmuir hem de Freundlich izotermlerine 
uyduğu görülmektedir. 

IV. SONUÇ 

Alunitin uygun işlemlerden sonra, ZnO ile birlikte, asidik 
boyaları etkili şekilde giderdi ği görülmüştUr. Hazırlanan 
actsorbanlar içinde %30 Alı03 ve %70 ZnO (veya %68.67 
Alunit ve %31.33 ZnO) bileşimli actsorbanın asidik 
boyalar için en iyisi olduğu bulunmuştur. Asidik 
boyaların alunit-ZnO ile pH 6 da ve GAK ile pH 1 de 
etkili şekilde giderilebildiği bulunmuştur. pH 6 nın nötral 
pH ya çok yakın olması alunit-ZnO ile boya gideırneyi 
daha ekonomik kılacaktır. Her iki adsorbanda 45 dakika 
gibi kısa bir sürede yeterli giderıne sağlamıştır. Belirlenen 
optimum adsorpsiyon şartlarında alunit-Znü ile %99 ve 
GAK ile %97 giderme verimi elde edilmiştir. 

Sonuç olarak, asidik boyaların giderilmesi için alunit­
ZnO karışımiarı adsorban olarak kullanılabilir. Bu 
adsorbanın üretilmesinde kullanılacak olan alunit cevheri 
Türkiye' de, yaklaşık 3 7 milyon ton gibi henüz atıl duran 
rezervlere sahiptir. Bu nedenle ten1in edilmesi oldukça 
ucuz bir cevherdir. Adsorbanın hazırlanmasında 
kullanılan diğer bileşen (Zn O) de, çinko atıklarından elde 
edilebilir. Böylece üretilecek olan adsorban daha da 
ekonomik olacaktır. 
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