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МАГНИТНОЕ ДУТЬЕ ПРИ СВАРКЕ ТРУБ 

ДЛЯ ГАЗО- И НЕФТЕПРОВОДНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ 
 
Установлены закономерности влияния формы изделия на магнитное поле свароч-
ного тока и “эффект трубы”. Разработан способ односторонней высокоскоро-
стной сварки, обеспечивающий качественное формирование швов путем регулиро-
вания магнитного поля  и устранения магнитного дутья. 
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труб для газо- і нафтопровідних магістралей. Встановлені закономірності впли-
ву форми виробу на магнітне поле зварювального струму і “ефект труби” . Розро-
блено спосіб одностороннього високошвидкісного зварювання, який забезпечує які-
сне формування швів шляхом  регулювання магнітного поля і запобігання  магніт-
ного дуття. 
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for gas and oil pipelines. Regularities of the influence of part’s shape upon the magnetic 
field of welding current and the “tube effect were established. A method of one-side , high 
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netic field and elimination of magnetic blowing 
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Постановка проблемы. Наиболее эффективным энерго- и материалосберегающим про-

цессом при производстве труб для газо- и нефтепроводных магистралей является односторон-
няя высокоскоростная сварка, применение которой ограничено  нарушением формирования 
швов в результате магнитного дутья. Поэтому разработка энерго- и материалосберегающих  
процессов  односторонней высокоскоростной сварки является важной научно-технической 
проблемой. 

Анализ последних исследований и публикаций. Магнитное поле, возникающее при 
протекании тока по медному  проводнику, являющемуся диамагнетиком, изучено на высоком 
научном уровне Н. Тесла, Р.М. Уайтом [1], Д. Маттисом [2], В. Гильбертом [3], Дж.Максвеллом 
[4]. Наличие сильного магнитного поля при сварке в области активного пятна подтверждается  
тем, что  дуга действует как насос, который всасывает из окружающей среды воздух, являю-
щийся диамагнетиком и втягивается в неоднородное магнитное поле,  разогревает и выбрасы-
вает его в сторону изделий в виде мощных плазменных потоков со  скоростью до 103 м/с [5, 6]. 
Мощные плазменные потоки  создают давление сварочной дуги, которое зависит от движения 
активного пятна по торцу электрода. Однако магнитное поле при сварке труб исследовано не-
достаточно  [7, 8, 9, 10].  

Цель статьи –  изучение магнитного поля  и разработка способа односторонней высоко-
скоростной сварки труб для газо- и нефтепроводных магистралей, обеспечивающей предот-
вращение магнитного дутья и качественное формирование швов. 

Изложение основного материала. Односторонняя высокоскоростная сварка труб для га-
зо -  и нефтепроводных магистралей производится на медной подкладке или флюсовой подуш-
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ке, расположенной в штанге, на которую надевается труба. Массивная ферромагнитная штанга, 
изготовленная из швеллеров, соединенных листом, выполняет функции несущей конструкции и 
токоведущего элемента, по которому протекает сварочный ток.  

Для изучения  магнитного поля и исследования влияния формы изделия на индукцию 
разработана специальная методика (рис.1), которая заключается в следующем. По валу диамет-
ром 2510-3 м пропускается ток (рис.1 а), и производятся измерения индукции магнитного поля 
на поверхности (рис.1) и внутри (рис.3) ферромагнитного вала тесламетром ЭМ4305. Анало-
гично производятся измерения индукции магнитного поля при протекании тока по трубе (рис.1 
б) с внутренним диаметром 2510-3 м и внешним диаметром 4010-3 м и при протекании тока по 
валу, расположенному внутри трубы (рис.1 в).  

Для адекватности модели реальным условиям  сварки исследования магнитного поля 
производили при величине тока 2100 А. В качестве источника питания использовали свароч-
ный выпрямитель ВМГ-5000. 

В результате установлено (рис.2 а), что при протекании тока по ферромагнитному валу 
индукция магнитного поля на поверхности хорошо согласуется с расчетными данными, полу-
ченными по закону Био-Савара [10] 

R
IВ



2

 ,Т, согласно  которому индукция прямо пропор-

циональна величине тока и обратно пропорциональна периметру. На оси вала  индукция равна 
нулю, при приближении к поверхности возрастает и достигает максимального значения на по-
верхности 0,042 Т.  При удалении от поверхности на 910-3 м индукция магнитного поля 
уменьшается до 0,027 Т. При  переходе от одной поверхности к другой индукция изменяет на-
правление на противоположное. Адекватность экспериментальных данных расчетным       зна-
чениям подтверждает возможность использования расчетных значений для определения ин-
дукции магнитного поля сварочной дуги. 

На поверхности вала обладающий большой магнитной проницаемостью ферромагнетик 
не изменяет магнитное поле. 

Пропорционально индукции на поверхности электромагнитная сила IBLF    [11] дости-
гает 0,1764 Н и максимальное магнитное давление

2

2ВРМ   [12] 702 Па. При удалении от по-

верхности электромагнитная сила снижается до 0,1134 Н и магнитное давление–до 290 Па. 
При протекании тока по ферромагнитной трубе изменяется распределение магнитного 

поля (рис.1 б, 2 б). На оси трубы индукция магнитного поля равна нулю и остается равной ну-
лю почти до внутренней поверхности трубы, где она достигает 0,02 Т. В ферромагнитной трубе 
индукция возрастает, и на внешней поверхности становится равной 0,08 Т. При удалении от 
поверхности  индукция уменьшается до 0,04 Т. 

Увеличение индукции магнитного поля на внешней поверхности ферромагнитной трубы 
является результатом концентрации силовых линий поля в обладающем большой магнитной 
проницаемостью ферромагнетике. Несмотря на большую площадь поперечного сечения трубы 
0,0766 м2, чем вала 0,049 м2, индукция возрастает в  результате принципа суперпозиции.  

Пропорционально индукции при протекании тока по ферромагнитной трубе максималь-
ное значение электромагнитной силы на поверхности увеличивается до 0,336 Н и в квадратич-
ной зависимости возрастает магнитное давление до 2,548 КПа. В ферромагнитной трубе кон-
центрируются силовые линии магнитного поля, поэтому при сварке труб резко возрастает маг-
нитное дутье. 

При протекании тока по валу, расположенному внутри трубы (рис.1 в, 2 в), несмотря на 
увеличение ферромагнитной массы, индукция на поверхности снизилась до 0,036 Т. Законо-
мерность  распределения индукции аналогична протеканию  тока  по  валу.  На  оси трубы  ин-
дукция  равна  нулю,  при  приближении  к  поверхности индукция возрастает и изменяет на-
правление на противоположное при переходе от одной к другой поверхности. При удалении от 
поверхности индукция уменьшается до 0,018 Т. Снижение индукции является результатом кон-
центрации силовых линий магнитного поля в ферромагнетике и уменьшения количества сило-
вых линий, проходящих по воздуху с низкой магнитной проницаемостью. Индукция на по-
верхности  вала с трубой  0,048 Т, что выше индукции при протекании тока только по валу.  
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Рис.1 – Методика измерения магнитного поля 
на поверхности при протекании тока по валу 
(а), трубе (б) и валу внутри трубы (в) 
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Рис.2 – Магнитное поле тока,  протекающего по валу (а), трубе (б) и по валу внутри 
трубы (в), на поверхности 

 



        ВІСНИК ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ          
2011 р.              Серія: Технічні науки                         № 2 (23) 

ISSN 2225-6733 
 

 172 

II

h

h/
2

h/
2+

2
h/

2+
5

h/
2+

9

В

В

В В

IВ

В

В В

I

В
В

I

I

 
 

 
а) 
 
 
 
 
 
 

б) 
 
 
 
 
 
 
 

в) 
 

00

0
Расстояние от оси,  10   м

М
аг

ни
тн

ое
 д

ав
ле

ни
е,

 к
П

а

Рэм

И
нд

ук
ци

я 
ма

гн
ит

но
го

 п
ол

я,
 

Т 
   

   
 

10
   

 

Эл
ек

тр
ом

аг
ни

тн
ая

 с
ил

а,
  Н

75

-75

150

-150

  225

-225

-300
-111122 h

0 5,

-0,5

 -1,0

   1,0

   1,5

-1,5

B
B

Fэм

Fэм

Pэм

-2,0

0

  25

  -25

  -50

50

  75

   -75

   -100

-3

-3

 
  а 

Рис.3 – Методика измерения магнитного поля 
тока, протекающего по ферромагнитным валу 
(а), трубе (б) и валу внутри трубы (в) 
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Рис.4 – Магнитное поле тока, протекающего по ферромагнитным валу (а), трубе (б) 
и  валу внутри трубы (в) 
 
Пропорционально индукции на поверхности трубы с валом электромагнитная сила умень-

шилась  до 0,1512 Н  и  в  квадрате   снизилось  магнитное  давление  до 516 Па. 
При сварке ток протекает по  проволоке и изделию, которые усиливают магнитное поле сва-

рочного тока. Измерение  индукции  на поверхности вала, трубы и вала с трубой не позволяет изу-
чить природу магнитного поля, для изучения которой разработана модель (рис.3) с профрезерован-
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ной  канавкой, что позволяет  измерить  индукцию  внутри  ферромагнитных  вала, трубы и вала с 
трубой. 

Как установлено (рис.4 а), при протекании тока по валу индукция на поверхности увели-
чилась под  действием ферромагнитной массы более чем в 7 раз и возросла до 0,29Т вследствие  
концентрации силовых линий магнитного поля в ферромагнетике. На оси вала индукция равна 
нулю и изменяет направление  на противоположное на другой поверхности. 

При протекании тока по трубе (рис.4.б) под действием ферромагнетика индукция увели-
чилась более чем в 2 раза до 0,19 Т, что является результатом суперпозиции.  

По сравнению с валом максимальная индукция магнитного поля уменьшилось с 0,29 Т до 
0,19 Т в результате увеличения площади поперечного сечения  с 0,049 м2 для  вала до 0,0766 м2 
для трубы в 1,5 раза. Для увеличения индукции  необходимо концентрировать проводники с 
током. При протекании тока по ферромагнитной трубе повысилась электромагнитная сила до 
0,798 Н и магнитное давление до 14,371 кПа. Поэтому при сварке труб резко усиливается маг-
нитное дутье,  которое снижает стабильность процесса и нарушает формирование швов. 

Адекватность модели реальным условиям подтверждена при измерении индукции маг-
нитного поля сварочного тока в производственных  условиях сварки труб для газо- и нефтепро-
водных магистралей диаметром 0,426 м с толщиной стенки 0,008 м. 

Как установлено (рис.3 в, 4 в), особенно увеличивается индукция  при протекании тока 
по валу внутри ферромагнитной трубы до 0,66 Т, что является результатом протекания тока 
внутри трубы и концентрации силовых линий магнитного поля в обладающей большой маг-
нитной проницаемостью трубе. При этом изменяется распределение индукции магнитного по-
ля. Максимум индукции располагается на границе вала и трубы, что свидетельствует о концен-
трации силовых линий в трубе. Индукция на границе больше, чем согласно принципу суперпо-
зиции сумма индукции тока и микротоков в ферромагнитных вале и трубе 0,48 Т.  

На оси вала индукция равна нулю и возрастает при приближении к границе вала и трубы.  
При переходе от верхней к нижней поверхности индукция изменяет направление на противо-
положное согласно направлению силовых линий магнитного поля. При приближении к внеш-
ней поверхности трубы индукция уменьшается до 0,57 Т вследствие выпучивания силовых ли-
ний  в зазоре. За пределами трубы индукция в начале резко падает, а затем  почти неизменна. 

В соответствии с индукцией максимальная электромагнитная сила на границе раздела ва-
ла и трубы достигает 2,772 Н и магнитное давление 173,408 кПа. На внешней поверхности тру-
бы электромагнитная сила снижается до  2,394 Н и магнитное давление до 129,339 кПа.  

На основании установленных закономерностей разработан способ односторонней высо-
коскоростной сварки с двухсторонним токоподводом, обеспечивающим регулирование маг-
нитного поля, равновесие действующих на дугу и жидкий металл электромагнитных сил,  ста-
бильность процесса и качественное формирование швов  на флюсовой подушке, снижение ма-
териало- и энергоемкости  процесса.  

Установленные закономерности влияния формы изделия на магнитное поле тока  и раз-
работанный способ могут быть использованы при сварке котлов железнодорожных цистерн.  

Дальнейшие исследования в данном направлении являются перспективными, так как по-
зволят разработать новые энерго- и материалосберегающие процессы односторонней высоко-
скоростной сварки котлов железнодорожных цистерн.  

 
Выводы 

1.Расчетно-экспериментальным путем установлены закономерности воздействия формы изде-
лия на магнитное поле сварочного тока на поверхности  и внутри ферромагнитных вала, трубы 
и вала внутри трубы. Максимальное значение индукции достигается при протекании тока по 
валу внутри трубы на границе  вала и трубы,  как на поверхности проводника с током. 
2.Сходимость экспериментальных и расчетных данных дает возможность использования рас-
четных значений  для определения индукции магнитного поля сварочной дуги. 
3.Установлен “эффект трубы”, при котором магнитное поле сварочного тока значительно воз-
растает при  протекании тока внутри трубы вследствие концентрации силовых линий в обла-
дающей большой магнитной проницаемостью ферромагнитной трубе.  
4. Односторонняя высокоскоростная сварка с двухсторонним токоподводом обеспечивает рав-
новесие действующих на дугу и жидкий металл электромагнитных сил, стабильность процесса 
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и качественное формирование швов на флюсовой подушке, снижение материало- и энергоем-
кости процесса. 
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