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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ ДИСПЕРСНЫХ 
ЖЕЛЕЗОГРАФИТОВЫХ ОТХОДОВ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ 

СОЕДИНЕНИЙ ИНТЕРКАЛИРОВАНИЯ ГРАФИТА 
 

Исследованы параметры окисления и термошокового расширения графита. В ре-
зультате работы получены соединения интеркалирования графита и термогра-
фенита – материал с малой объемной массой. 
Ключевые слова: графит, интеркалирование, окисление, термографенит. 
 
Маслов В.О., Пустовалов Ю.П., Трофімова Л.О., Дан Л.О. Дослідження процесу 
окислення дисперсних залізографітових відходів з ціллю отримання сполук ін-
теркалювання графіту. Досліджені параметри окислення та термошокового ро-
зширення графіту. В результаті роботи отримані сполуки інтеркалювання графі-
ту і термографеніт – матеріал з малою об′ємною масою. 
Ключові слова: графіт, інтеркалювання, окислення, термографеніт. 
 
V.О. Maslov, Y.P. Pustovalov, L.О. Trofimova, L.О. Dan. Study of the oxidation proc-
ess of disperse Fe-C containing waste in order to obtain graphite intercalation com-
pounds. Graphite processing into intercalation compounds followed by thermoshock 
heating is known in literature. The result is an ultra-light dispersed graphite (thermogra-
phenit) used in lots of industries. Graphite intercalation compounds are formed as a re-
sult of the introduction of atomic and molecular layers of different chemical particles be-
tween the layers of graphite plates. The object of this work is to obtain a new material by 
intercalation of graphite followed by thermoshock heating, which could be used for prod-
ucts protecting biological and technical facilities from electromagnetic and thermal ra-
diation. In the present work the parameters of oxidation and of graphite thermoshock ex-
pansion in order to obtain graphite intercalation compounds and thermographenit were 
investigated. The experiments were performed under laboratory non-isothermal condi-
tions. Graphite GAK-2 obtained from metallurgical wastes was used. First the fraction of 
+0,16 mm with the ash content of 0,3% was extracted by scattering. The oxidation of 
graphite was carried out by potassium bichromate dissolved in concentrated sulphuric 
acid. The original sample of graphite was mixed with finely grounded potassium bichro-
mate. Then this mass was poured over with 98% concentrated sulphuric acid when being 
actively stirred and kept. Then the capacitance for oxidation was filled with distilled wa-
ter. Decantation was carried out until pH=7 in the waste water was got. Separation of 
the oxidized graphite from the main mass of water was carried out by means of a suction 
filter until pH=7 was got. Experiments were performed at different ratios of potassium 
bichromate, sulphuric acid and graphite. The optimum ratio of the components (sulphuric 
acid) : (dichromate of potash) : (graphite) = 2,8 : 0,15 : 1 was found. The oxidation time 
was 4–5 minutes. The oxidized graphite turned into thermographenit with bulk density of 
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2,7–9,5 kg/m3.upon subsequent heating up to 1000oC within the regime of gravity-falling 
layer. Taking into account the unique structure and low bulk density of thermographenit 
it can be used as radio shielding, heat insulating, special sealing material. 
Keywords: graphite, intercalation, oxidation, thermographenit. 
 
Постановка проблемы. Уникальные свойства графита и его соединений привлекают 

внимание широкого круга научных и инженерных работников – физиков, химиков, материало-
ведов. Интерес обусловлен высокой химической, электрохимической и термической устойчи-
востью этих материалов, возможностью получения их в дисперсной и компактной форме. Ре-
шены многие проблемы химии поверхности, благодаря чему эти соединения находят все более 
широкое применение, в частности, при создании композиционных материалов [1, 2]. 

Анализ последних исследований и публикаций. В литературе известно направление 
переработки графита в соединения интеркалирования (СИГ) с последующим термошоковым 
нагревом, что позволяет получить сверхлегкий дисперсный графит (термографенит) для ис-
пользования в ряде отраслей промышленности [2]. 

Авторами предложено использовать в качестве сырья дисперсные железографитовые от-
ходы металлургии (ЖГО) или других отраслей промышленности [3] для получения СИГ и тер-
мографенита. 

Дисперсные ЖГО металлургического производства появляются во всех случаях, когда 
есть жидкий чугун. При охлаждении жидкого чугуна (разливка, транспортировка, переливы, 
десульфурация) растворимость углерода снижается и образуются дисперсные ЖГО [3], со-
стоящие, в основном, из чешуйчатых частиц графита (10–60%), сферических частиц оксидов 
железа и шлаковых частиц. Поэтому могут быть получены интересные материалы с уникаль-
ным комплексом свойств, возможно даже с магнитными свойствами. 

Характерной особенностью структуры графита является наличие протяженных гексаго-
нальных плоских графеновых сеток атомов углерода в двухмерном пространстве и слабого 
притяжения типа вандер-ваальсовского между слоями [1]. Благодаря слоистой структуре гра-
фит способен образовывать соединения интеркалирования с кислотами, галогенами, галогени-
дами металлов, оксидами, которые располагаются между сетками гексагонально связанных 
атомов углерода в графите [2]. 

Соединения интеркалирования графита образуются в результате внедрения атомных и 
молекулярных слоев различных химических частиц между слоями пластинок графита. Процесс 
интеркалирования обычно происходит в сильно анизотропных слоистых структурах, внутри 
которых плоскостные связи значительно превышают межплоскостные [1, 4]. 

Считают, что способностью образовывать СИГ обладает только графит [2]. 
Цель статьи. Целью настоящей работы было получение нового материала путем интер-

калирования графита с последующим термошоковым нагревом, который можно было бы ис-
пользовать для изделий, обеспечивающих защиту биологических и технических объектов от 
электромагнитных и тепловых излучений. 

Изложение основного материала. Исследованиями Рюдорфа, Гофмана, Тиле было уста-
новлено, что образование СИГ с серной кислотой происходит при действии многочисленных 
окисляющих средств [1, 2]. 

Наиболее распространенным является окисление графита в растворе бихромата калия 
(перманганата калия) в 98% серной кислоте [2]. С этой целью вначале осуществляется раство-
рение бихромата калия в серной кислоте, а затем графит суспендируется в этом растворе. Про-
цесс осуществляется при интенсивном перемешивании [1, 2]. 

В литературе приведены различные виды СИГ [1, 2], а именно: 
 

1) 42496 SOH5,2HSOС    

2) 42472 SOH5,2HSOС    

3) 42448 SOH5,2HSOС    

4) 42424 SOH5,2HSOС    
 

Наиболее окисленным является бисульфат графита 42448 SOH5,2HSOС   . При кон-
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такте графита с концентрированной серной кислотой и бихроматом калия происходит реакция: 
 

09,0:75,0:1294:2450:3256M:M:M
;OH3)SO(KCr2SOH5,2HSOC6OCrKSOH25C288

72242 OCrKSOHC

2244244872242


 

 

 

При промывке водой свободная серная кислота в графите замещается водой, в СИГ оста-
ется только бисульфат-ион. При термошоковом нагреве и термическом расширении СИГ коли-
чество кислоты, которое должно выделиться при получении одной массовой части термографе-
нита, в котором остаются лишь бисульфат ионы и нет свободной серной кислоты, составляет: 
17% масс. 

После отмывки окисленного графита до рН=7 при термообработке должно выделиться 
170 г остатков серной кислоты (HSO4) и продуктов их разложения на каждый килограмм тер-
мографенита. 

Поскольку для получения СИГ необходимо привести в контакт три вещества – графит, 
серную кислоту и бихромат калия, то было предложено три варианта этих процессов: 

I) размол бихромата калия, его тщательное смешение с графитом, суспендирование полу-
ченной смеси в серной кислоте; 

2) размол бихромата калия, увлажнение графита небольшим количеством воды, смеше-
ние графита и бихромата калия, суспендирование полученной смеси в серной кислоте; 

3) размол бихромата калия, его смешение с графитом, увлажнение небольшим количест-
вом воды, суспендирование полученной смеси в серной кислоте. 

Эти три варианта проведения процесса рассмотрены в данной работе. Анализ литератур-
ных источников показал отсутствие подобного подхода к процессу интеркалирования графита 
[5-8]. 

Исследование окислительного интеркалирования проводилось на лабораторной установ-
ке в неизотермических условиях. В качестве исходного материала вначале были использован 
стандартный графит аккумуляторный марки ГАК-2 с зольностью до 1%, полученный из метал-
лургического скрапа и дисперсных ЖГО в промышленных условиях. 

Реальная зольность исходного графита составляла 0,4%, однако зольность фракции -0,16 
мм составляла 0,96%, а фракции +0,16 мм – 0,3%. Так как минимальную зольность имеет фрак-
ция +0,16 мм, то на ней и были проведены первичные исследования. 

Исходный образец графита 100 г смешивался с мелкоразмельченным бихроматом калия в 
течение 5 мин. Затем эта масса заливалась концентрированной 98%-ной серной кислотой при 
интенсивном перемешивании и выдерживалась в течение 10 мин. Затем в емкость для окисле-
ния заливалась дистиллированная вода 3-6 л. Декантация осуществлялась 1-8 раз до получения 
рН=7 в отходящей воде. Отделение окисленного графита осуществлялось от основной массы 
воды на нутч-фильтре до рН=7. 

По приведенной методике было проведено шесть экспериментов при варьировании соот-
ношений бихромат калия-графит в пределах 0,1-0,2. Рецептура этих составов приведена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Рецептура составов окислителя 

№№ 
опыта 

Масса 
графита, г 

Масса 
бихромата 

калия, г 

Объем 
серной 

кислоты, мл 

Масса 
серной 

кислоты, г 

Время 
окисления, 

мин 

Насыпная 
плотность 
СИГ, кг/м3 

I 100 10,0 100 55,5 10 276 
2 100 12,5 125 69,5 10 296 
3 100 15,0 150 83,0 10 288 
4 100 17,5 175 92,3 10 261 
5 100 20,0 200 111 10 272 
6 100 15,0 225 125 10 270 

 
Так как конечной целью эксперимента является получение термографенита, то высушен-

ные образцы окисленного графита подвергались вспучиванию при термошоковом нагреве в 
гравитационно-падающем слое при температуре 1000°С. 
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Полученные результаты исследования (см. рис.) показали очень сильное термическое рас-
ширение и, соответственно, весьма низкие значения объемной плотности полученного термогра-
фенита – менее 10 кг/м3, а в одном из опытов был получен термографенит с объемной плотно-
стью 2,7 кг/м3. При этом отмечены весьма высокие коэффициенты расширения: от 29 до 104. 
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Рисунок – Зависимость результатов расширения термографенита от отношения 

C

OCrK

m

m
722  

 
Использование фракции -0,16 мм графита марки ГАК с повышенной зольностью для 

окисления показало, что при всех прочих равных условиях объемная плотность термографени-
та получается более высокой. При соотношении бихромат калия : графит = 0,14 объемная 
плотность термографенита, полученного при 1000°С, составляет 13,7 кг/м3. СИГ и термографе-
нит получаются более мелкими. Сам СИГ получается скользким, схватывающимся в комки, 
плохо отмываемым. 

При использовании в качестве сырья графита ГАК-2 (отходы карбидкремниевого произ-
водства) и при следующем соотношении компонентов – (серная кислота) : (бихромат калия) : 
(графит) = 2,8 : 0,15 : 1 был получен окисленный графит, термическое расширение которого 
позволило получить термографенит с объемной плотностью 12,5 кг/м3. При этом время смеше-
ния графита с бихроматом калия составляет 10 мин, а время окисления – 4-5 мин. СИГ из этого 
графита не комковался, легко отмывался и хорошо отжимался на нутч-фильтре. 

Результаты исследования окисления графита ГАК-2 обобщены в таблице 2. 

Полученные данные показывают, что оптимальное соотношение 
С

ок

М
М

 = 0,125 ÷ 0,150. На-

сыпная плотность термографенита в этих условиях составляет 2,4–4,2 кг/м3. Характерным является 

снижение насыпной плотности с 4,2 до 2,4 кг/м3 при снижении соотношения 
К

ок

М
М

 с 5 до 2. 

Приведенный выше стехиометрический расчет соотношения 
гр

ок

М
М

 = 0,09 дает в конечном 

итоге более высокую объемную плотность термографенита. Так, при этом соотношении, рав-
ном 0,100, величина объемной плотности велика – 9,5 кг/м3. Этот факт говорит о том, что рас-
ход бихромата калия более высокий, что связано, очевидно, с тем, что идут параллельные реак-
ции дальнейшего окисления графита. Поэтому для перевода всего графита в бисульфат графита 
необходим избыток окислителя 10–30% по отношению к стехиометрическому количеству. 
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Таблица 2 
Режимы окисления графита и свойства образующегося термографенита 

Режим окисления 
№№ Исходный материал, 

взятый для окисления 
С

ок

М
М  

К

ок

М
М  τок, 

мин t, оС 

Насыпная плот-
ность термогра-

фенита, кг/м3 

Степень 
расширения 

1 ГАК-2, +0,16 мм 
А=0,3% 0,150 5 10 30 4,2 67 

2 ГАК-2, +0,16 мм 
А=0,3% 0,150 2 10 30 2,4 117 

3 ГАК-2, +0,16 мм 
А=0,3% 0,100 5 10 30 9,5 29 

4 ГАК-2, +0,16 мм 
А=0,3% 0,125 5 10 30 3,0 93 

5 ГАК-2, +0,16 мм 
А=0,3% 0,150 5 10 30 4,2 67 

6 ГАК-2, +0,16 мм 
А=0,3% 0,175 5 10 30 3,7 76 

7 ГАК-2, +0,16 мм 
А=0,3% 0,200 5 10 30 2,7 104 

8 ГАК-2, 
полидисперсный 0,150 5 5 30 13,7 25 

9 ГАК-2, +0,16 мм 
из скрапа 0,150 5 5 30 12,5 27 

10 ГАК-2, +0,16 мм 
из скрапа 0,150 5 10 30 4,2 67 

 
Характерным является и тот факт, что окисление скрапового ГАКа полидисперсного 

приводит к получению, в конечном итоге, более высокой плотности, чем окисление крупной 
фракции +0,16 мм. В связи с тем, что в технологическом регламенте графит марки ГАК полу-
чают с влажностью 25–38%, а затем сушат, был предложен вариант возможного использования 
этого фактора, а именно, введение бихромата калия в мокрый графит. С этой целью в серии 
экспериментов было проведено исследование влияния добавки воды при сухом смешении гра-
фита с бихроматом калия на образование СИГ и ТРГ. В этом случае сухой графит смешивался с 
дисперсным бихроматом калия, а затем при перемешивании добавляли дистиллированную во-
ду. Пробу на вспучивание осуществляли как в насыпном слое, так и в гравитационно-
падающем слое. Результаты этого исследования приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Состав, соотношение и свойства материалов при окислении и вспучивании графита 
Исходное 

сырье 
Масса гра-

фита, г 
Масса бихрома-

та калия, г 
Масса 
воды, г 

0бъем серной 
кислоты, мл 

Объемная плотность 
термографенита, кг/м3 

ГАК, 
+0,1 мм 10,0 1,25 3 20 9,0 

ГАК, 
+0,16 мм 9,8 1,25 1 20 9,1 

ГАК, 
+0,1 мм 10,0 1,25 1 20 5,5 

ГАК, 
+0,16 мм 10,0 1,25 - 20 6,3 

 
Полученные результаты показывают, что данный технологический прием может быть 

использован при разработке технологического регламента получения термически расширенно-
го графита. При этом упрощается технологический процесс (отсутствует сушка графита), а, 
следовательно, снижается и стоимость последующей продукции. 
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Выводы 
1. Путем окисления графита раствором бихромата калия в серной кислоте и последующе-

го вспучивания при 1000оС получен термически расширенный графит с объемной плотностью 
2,7–9,5 кг/м3. 

2. Рассмотрено влияние режимов окисления графита на свойство термически расширен-
ного графита, получено минимальное значение объемной плотности в 2,4 кг/м3. 

3. Предложен технологический регламент получения термически расширенного графита 
с исключением сушки используемого сырья. 
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